Datenblatt

Stand 09 /2019
Quarzsand RK | 0/1 ist ein durch moderne Aufbereitungstechnologie hergestellter
natlrlicher Rohstoff. Die laufende Eigen- und Fremdiberwachung nach vorgeschrie-
benen Verfahrungsanweisungen garantiert eine hohe und gleichmafige Qualitat.
PRODUKTBESCHREIBUNG Priifprotokoll: AT-PP-S-10-006
SANDSIEBLINIE RK 1 0/1 (BSL 0/1) Version: ~ 4
Bergfreier mineralischer o) Sandwerk Lackenbach
Rohstoff Quarzsand (>80% SiO,) .
Bezeichnung:
Prafplan: geman ONORMEN 12620 Entnahme:  Halde
Lieferform: lose, feucht, autoverladen :‘;ﬁ:::;; ? fg 36’? Z: 377 ::' g g g g igg
Maschenweite: 0 0,063 0,125 025 0,5 1 2 4 8 1"
Kornverteilung: siehe Grafik Durchgang in M%: 1 " 76 92 99 100 100 100 100
ini 0 0 5 50 75 90 100 100 100 100
KOfﬂUﬂg' 0/1mm Maximum: 0 10 50 85 95 100 100 100 100 100
Schuttgewicht: ca. 1,40 t/m? Dichte: ca. 2,63 t/m? o P
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Quarzsand ist ein aufbereiteter, natlrlicher Rohstoff.
Alle angegebenen Daten sind Richtwerte mit lagerstat- Gehalt an Feinanteilen (M%)f:1 (Grenzwert 3M%)  Sandfeuchte: %
ten_ Und prOduktiOﬂSbedihgter TO|erahZ. Sle dieﬂen Zur Bemerkungen: Bei worliegendem Produkt handelt es sich um ein Naturprodukt, das Farbschwankungen

Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherten Ei-
genschaften dar. Verkaufe erfolgen gemald unseren Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen.

m BRAMAC

unterliegt. Beanstandungen von Farbschwankungen kénnen daher nicht anerkannt werden.
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Technische Anderungen vorbehalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten.





